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Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 
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Breitscheidstraße 97, 07407 Rudolstadt 
 
mit dem Standort 

 

Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH Rudolstadt 

Breitscheidstraße 97, 07407 Rudolstadt 
 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 

Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 

gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 

relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 

 

Prüfungen in den Bereichen: 

Bestimmung von besonders besorgniserregenden Stoffen in chemischen Stoffen, Gemischen und 

Erzeugnissen (Polymermaterialien, Textilien, Kunststoffen, Holz, Leder, Lacken, Farben) 

Physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Rohstoffen und Prozesshilfsmitteln zur 

Herstellung der Textilen Produkte; 

Bestimmungen von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten; 

biologische Prüfungen zur Bestimmung der Biokompatibilität und der antibakteriellen Wirksamkeit 

von Kunststoffen, Werkstoffen und textilen Produkten 
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Flexibler Akkreditierungsbereich: 

 

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 

vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, 

 

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden  

  Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. 

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren  

  gestattet. 

[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet. 

 

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle 

Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf 

der Webpräsenz des Prüflaboratoriums. 
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1 Bestimmung von besonders besorgniserregenden Stoffen in chemischen Stoffen, Gemischen 

und Erzeugnissen (Polymermaterialien, Textilien, Kunststoffen, Holz, Leder, Lacken, Farben) 

 

1.1 Probenvorbereitung [Flex A] 

 
DIN EN 1811 

2023-04  

Referenzprüfverfahren zur Bestimmung der Nickellässigkeit von sämtlichen 

Stäben, die in durchstochene Körperteile eingeführt werden und 

Erzeugnissen, die unmittelbar und länger mit der Haut in Berührung 

kommen 
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DIN EN 50642 

2023-08  

Kabelführungssysteme - Prüfverfahren für Halogengehalt 

  

HV_250_002 

2020-09 

Hausvorschrift für die Durchführung von Mikrowellendruckaufschlüssen  

  

 

1.2 Bestimmung von gefährlichen Stoffen mittels Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) 

mit Standarddetektoren (DAD, FLD) [Flex C] 

 

DIN EN ISO 17226-1 

2021-05 

Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts – Teil 1: Verfahren 

mittels Flüssigkeitschromatographie 

  

DIN EN ISO 17226-3 

2011-09 

Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts – Teil 3: 

Bestimmung der Formaldehydemissionen aus Leder 

  

VDA 275 

1994-07 

Formteile für den Fahrzeuginnenraum - Bestimmung der Formaldehyd-

abgabe - Messverfahren nach der modifizierten Flaschen-Methode 

(Modifizierung: Derivatisierung mit DNPH und Bestimmung mit HPLC) 

  

DIN EN ISO 17234-1 
2020-12 

Leder - Chemische Prüfungen zur Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in 
gefärbten Ledern – Teil 1: Bestimmung bestimmter aromatischer Amine 

aus Azofarbstoffen 

  

DIN EN ISO 17234-2 

2011-06 

Leder - Chemische Prüfungen zur Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in 

gefärbten Ledern – Teil 2: Bestimmung von 4-Aminoazobenzol 

  

DIN EN 14362-1 

2017-05 

Textilien - Verfahren für die Bestimmung bestimmter aromatischer Amine 

aus Azofarbstoffen – Teil 1: Nachweis der Verwendung bestimmter 

Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser 

  

DIN EN 14362-3 

2017-05 

Textilien - Verfahren für die Bestimmung bestimmter aromatischer Amine  

aus Azofarbstoffen – Teil 3: Nachweis der Verwendung bestimmter 

Azofarbstoffe, die 4-Aminoazobenzol freisetzen können 

  

HV_250_008 

2021-08 

Bestimmung des Caprolactam- und cyclischen Oligomeren-Gehaltes in 

Polyamid 6 mittels HPLC  

  

HV_250_009 

2021-08 

Bestimmung von Acetaldehyd in PES-Proben mittels HPLC 
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DIN ISO 12219-3 

2013-12 

Innenraumluft von Straßenfahrzeugen – Teil 3: Screeningverfahren für die 

Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus 

Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen – Mikroprüfkammer-Verfahren 

(Modifizierung: Bestimmung von Carbonylverbindungen nach Adsorption 

an DNPH-Kartuschen und Bestimmung mit HPLC-DNPH nach Extraktion) 

  

GM/Opel GMW 15635 

2021-12 

Bestimmung der Aldehyde und Keton Emissionen von 

Innenraummaterialien 

  

BMW AA-0061 

2018-09 

Bestimmung der Emission von Formaldehyd aus nichtmetallischen 

Werkstoffen und Bauteilen mittels HPLC 

  

FLTM BZ 156-01  

2011-07 

Determination of Formaldehyde, Aldehyde and Ketone emissions from non 

metallic components, parts and materials in the vehicle interior 

  

VCS 1027, 2739 

2004-03 

Determination of Formaldehyde Emission from components in vehicle 

interiors  

(Modifizierung: Derivatisierung mit DNPH und Bestimmung mit HPLC) 

  

STD 429-0002 

2005-01 

Determination of formaldehyde emission from components in vehicle 

interiors 

(Modifizierung: Derivatisierung mit DNPH und Bestimmung mit HPLC) 

  

VW PV 3925 

2021-01 

Polymerwerkstoffe – Messung der Formaldehydemission  

(Modifizierung: abweichende Derivatisierung mit DNPH) 
  

  

1.3 Bestimmung von gefährlichen Stoffen mittels Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) 

mit massenselektiven Detektoren (MS) [Flex C] 

 

DIN EN ISO 21084 

2019-06 

Textilien - Verfahren zur Bestimmung von Alkylphenolen (AP) 

  

DIN EN ISO 18254-1 

2016-09 

Textilien - Verfahren zum Nachweis und zur Bestimmung von Alkylphenol-

ethoxylaten (APEO) - Teil 1: Verfahren unter Verwendung von HPLC-MS 
(Modifizierung: hier Anwendung auf Polymermaterialien) 

  

HV_250_001 

2020-09 

Bestimmung des Gehaltes verschiedener Bisphenole in Kunststoffen  
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1.4 Bestimmung von gefährlichen Stoffen mittels Gaschromatographie (GC) mit 

Standarddetektoren (FID) [Flex C] 

 

VDA 277 

1995-01 

Nichtmetallische Werkstoffe der Kfz-Innenausstattung – Bestimmung der 

Emission organischer Verbindungen  

  

HV_250_003 

2021-08 

Bestimmung von Monomeren und Additiven in Polyester  

  

FLTM BZ 157-01 

2011-03 

Determination of organic emissions from non metallic materials in vehicle 

interiors by Headspace Gas Chromatography  

  

VCS 1027, 2749 

2004-05 

Determination of organic emissions from non metallic materials in vehicle 

interiors  

  

VW PV 3341 

1995-03 

Nichtmetallische Werkstoffe der Kfz-Innenausstattung - Bestimmung der 

Emission organischer Verbindungen  
  

 

1.5 Bestimmung von gefährlichen Stoffen mittels Gaschromatographie mit 

Massenspektrometrie (GC-MS) [Flex C] 

 

DIN EN ISO 17234-1 

2020-12 

Leder - Chemische Prüfungen zur Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in 

gefärbten Ledern – Teil 1: Bestimmung bestimmter aromatischer Amine aus 

Azofarbstoffen 

  

DIN EN ISO 17234-2 
2011-06 

Leder - Chemische Prüfungen zur Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in 
gefärbten Ledern – Teil 2: Bestimmung von 4-Aminoazobenzol 

  

DIN EN 14362-1 

2017-05 

Textilien - Verfahren für die Bestimmung bestimmter aromatischer Amine 

aus Azofarbstoffen – Teil 1: Nachweis der Verwendung bestimmter 

Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser 

  

DIN EN 14362-3 

2017-05 

Textilien - Verfahren für die Bestimmung bestimmter aromatischer Amine 

aus Azofarbstoffen – Teil 3: Nachweis der Verwendung gewisser 

Azofarbstoffe, die 4-Aminoazobenzol freisetzen können 

  
DIN EN 62321-6  

(VDE 00421-1-6) 

2016-05 

Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der 

Elektrotechnik - Teil 6: Polybromierte Biphenyl- und Diphenylether in 

Polymeren durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) 

(Modifizierung: Ultraschall-Extraktion, hier auch Anwendung auf Textilien 

und Kunststoffe) 
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DIN EN 13130-4 

2004-08 

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Substanzen in 

Kunststoffen, die Beschränkungen unterliegen – Teil 4: Bestimmung von 

1,3-Butadien in Kunststoffen 

(Modifizierung: hier Anwendung auf Kunststoffe außerhalb 

Bedarfsgegenstände) 

  

AfPS GS 2019:01 

2019-05 

Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in 

Polymeren und Textilien 
(Einschränkung: hier keine Prüfung und Bewertung des GS-Zeichen) 

  

DIN EN ISO 16190 

2022-02 

Schuhe - Möglicherweise in Schuhen und Schuhbestandteilen vorhandene 

kritische Substanzen - Prüfverfahren zur quantitativen Bestimmung 

polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) in Schuhwerkstoffen 

  

CPSC-CH-C1001-09.4 

2018-01 

Standard Operation Procedure for Determination of Phthalates 

(Modifizierung: Extraktion mit Dichlormethan) 

  
DIN EN 16453 

2014-06 

Zellstoff, Papier und Karton - Bestimmung von Phthalaten in Papier- und 

Kartonextrakten 

  

DIN EN 16778 

2016-10 

Bestimmung von Dimethylformamid in Schutzhandschuhen 

  

DIN EN ISO 16189 

2022-03 

Schuhe - Möglicherweise in Schuhen und Schuhbestandteilen vorhandene 

kritische Substanzen - Prüfverfahren zur quantitativen Bestimmung von 

Dimethylformamid in Schuhwerkstoffen 

  
DIN EN ISO 16186 

2021-09 

Schuhe – Möglicherweise in Schuhen und Schuhbestandteilen vorhandene 

kritische Substanzen – Prüfverfahren zur quantitativen Bestimmung von 

Dimethylfumarat (DMFu) in Schuhwerkstoffen 

  

DIN EN 17130 

2019-09 

Textilien und textile Erzeugnisse - Bestimmung von Dimethylfumarat 

(DMFu) 

  

DIN EN 17131 

2019-09 

Textilien und textile Erzeugnisse - Bestimmung von Dimethylformamid 

(DMF) 

  

DIN EN 17132 

2019-09 

Textilien und textile Erzeugnisse - Bestimmung von polycyclischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Verfahren mittels 

Gaschromatographie 

  
DIN EN ISO 17137 

2025-01 

Textilien - Bestimmung des Gehaltes von Verbindungen auf der Basis von 

Chlorbenzol und Chlortoluol 
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DIN ISO 12219-3 

2013-12 

Innenraumluft von Straßenfahrzeugen – Teil 3: Screeningverfahren für die 

Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus 

Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen – Mikroprüfkammer-Verfahren 

  

DIN EN ISO 17070 

2015-05 

Leder - Chemische Prüfungen - Bestimmung des Gehalts an 

Tetrachlorphenol-, Trichlorphenol-, Dichlorphenol-, Monochlorphenol-

Isomeren und Pentachlorphenol 

(Modifizierung: Extraktion mit K2CO3-Lösung) 
  

VDA 278 

2016-05 

Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung 

nichtmetallischer Kfz-Werkstoffe  

  

HV_250_004 

2021-08 

Bestimmung von DMFA, DMAC und NMP in textilen Materialien mittels  

GC / MS 

  

HV_250_005 

2021-08 

Bestimmung von Formamid, Acetophenon und 2-Phenyl-2-propanol mittels 

GC / MS 
  

HV_250_006 

2021-09 

Bestimmung von Phthalaten und anderen Weichmachern in textilen 

Materialien und Kunststoffen 

  

HV_250_007 

2021-11 

Bestimmung von ausgewählten zinnorganischen Verbindungen in Textilien 

und Kunststoffen 

  

VCS 1027, 2759 

2006-06 

Quantification of specific volatile organic substances from non-metallic 

materials in vehicle interiors  

  

 

1.6 Bestimmung von Elementen mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 

Plasma (ICP-OES) [Flex C] 

 
DIN EN ISO 11885 

2009-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der 33 Elemente durch induktiv 

gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) 

(Modifizierung: hier für Aufschlusslösungen von Polymeren, Textilien, Leder, 

Papier und Pappe) 

  

CPSC-CH-E1003-09.1 

2011-02 

Standard Operation Procedure for the Determining Lead (Pb) in Paint and 

Other Similar Surface Coatings 

  

DIN EN 16711-1 

2016-02 

Textilien - Bestimmung des Metallgehaltes - Teil 1: Bestimmung von Metallen 

mittels Mikrowellenaufschluss 
  

DIN EN 16711-2 

2016-02 

Textilien - Bestimmung des Metallgehaltes - Teil 2: Bestimmung von 

extrahierbaren Metallen mit saurer synthetischer Schweißlösung 
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DIN EN ISO 17072-1 

2019-07 

Leder - Chemische Bestimmung des Metallgehaltes - Teil 1: Extrahierbare 

Metalle 

  

DIN EN ISO 17072-2 

2022-12 

Leder - Chemische Bestimmung des Metallgehaltes - Teil 2: Gesamtmetall-

gehalt 

  

DIN EN 1811 

2023-04 

Referenzprüfverfahren zur Bestimmung der Nickellässigkeit von sämtlichen 

Stäben, die in durchstochene Körperteile eingeführt werden und 
Erzeugnissen, die unmittelbar und länger mit der Haut in Berührung kommen 

  

 

1.7 Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem  Plasma 

(ICP-MS) [Flex C] 

 

DIN EN ISO 17294-2 

2024-12 

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-

Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten 

Elementen einschließlich Uran-Isotope 
(Modifizierung: hier für Aufschlusslösungen von Polymeren, Textilien, Leder, 

Papier und Pappe) 

  

DIN EN 16711-1 

2016-02 

Textilien - Bestimmung des Metallgehaltes - Teil 1: Bestimmung von Metallen 

mittels Mikrowellenaufschluss 

  

 

1.8 Bestimmung von Elementen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (Graphitrohr- und 

Flammen-AAS) in Textilien und Leder [Flex B] 

 

DIN EN 16711-1 

2016-02 

Textilien - Bestimmung des Metallgehaltes - Teil 1: Bestimmung von Metallen 

mittels Mikrowellenaufschluss 

  

DIN EN 16711-2 

2016-02 

Textilien - Bestimmung des Metallgehaltes - Teil 2: Bestimmung von 

extrahierbaren Metallen mit saurer synthetischer Schweißlösung 

  

DIN EN ISO 17072-1 
2019-07 

Leder - Chemische Bestimmung des Metallgehaltes - Teil 1: Extrahierbare 
Metalle 

  

DIN EN ISO 12846 

2012-08 

Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Quecksilber – Verfahren mittels 

Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung  

(Modifizierung: hier für Aufschlusslösungen von Polymeren, Textilien, Leder, 

Papier und Pappe) 

  

DIN EN ISO 15586 

2004-02 

Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Spurenelementen mittels 

Atomabsorptionsspektrometrie mit dem Graphitrohr-Verfahren 
(Modifizierung: hier für Aufschlusslösungen von Polymeren, Textilien, Leder, 

Papier und Pappe) 
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1.9 Photometrische Verfahren [Flex A] 

 

DIN EN ISO 14184-1 

2011-12 

Textilien - Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd – Teil 1: Freier und 

hydrolisierter Formaldehyd 

  

 

2 Bestimmungen von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten [Flex A] 

 

DIN EN 62321-5  

VDE 0042-1-5 

2014-10 

Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der 

Elektrotechnik – Teil 5: Cadmium, Blei und Chrom in Polymeren und 

Elektronik und Cadmium und Blei in Metallen mit AAS, AFS, ICP-OES und  

ICP-MS 

  

DIN EN 62321-4  

VDE 0042-1-4  

2018-05 

Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der 

Elektrotechnik – Teil 4: Quecksilber in Polymeren, Metallen und Elektronik 

mit CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES und ICP-MS 

  

DIN EN 62321-3-1 
VDE 0042-1-3-1 

2014-10 

Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der 
Elektrotechnik – Teil 3-1: Screening – Blei, Quecksilber, Cadmium, 

Gesamtchrom und Gesamtbrom durch Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie 

  

DIN EN 62321-6  

(VDE 00421-1-6) 
2016-05 

Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der 

Elektrotechnik - Teil 6: Polybromierte Biphenyl- und Diphenylether in 
Polymeren durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) 

  

 

3 Biologische Prüfungen zur Bestimmung der antimikrobiellen Wirksamkeiten sowie der 

Biokompatibilität 

 

3.1 Antimikrobielle Prüfungen von textilen Produkten, Kunststoffen und Werkstoffen mittels 

mikrobiologischer Testverfahren [Flex B] 

 

DIN EN 17854   

2024-10 

Antimikrobielle Wundauflagen - Anforderungen und Prüfverfahren 

(Modifizierung: hier Anwendung auf textile Produkte, Kunststoffe und 

Werkstoffe; keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 

  

DIN EN ISO 11737-1  

2021-10 

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Mikrobiologische 

Verfahren - Teil 1: Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf 

Produkten 

(Modifizierung: hier Anwendung auf textile Produkte, Kunststoffe und 

Werkstoffe; keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 
  

ISO 22196 

2011-08 

Messung der antibakteriellen Aktivität auf Kunststoffen und anderen nicht 

porösen Oberflächen 

(Modifizierung: keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 
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DIN EN ISO 20743 

2021-10 

Textilien - Bestimmung der antibakteriellen Wirksamkeit von textilen 

Produkten 

(Modifizierung: keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 

  

ISO 21702 

2019-05 

Messung der antiviralen Aktivität auf Kunststoffen und anderen nicht 

porösen Oberflächen 

(Modifizierung: Bakteriophagen als Testorganismen; keine 

Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 
  

ISO 18184 

2019-06 

Textilien - Bestimmung der antiviralen Aktivität von textilen Produkten 

(Modifizierung: Bakteriophagen als Testorganismen; keine 

Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 

  

 

3.2 Biokompatibilitätsprüfungen von Kunststoffen, Werkstoffen und textilen Produkten mittels 

in vitro-Testverfahren [Flex B] 

 

DIN EN ISO 10993-5 

2009-10 

Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 5: Prüfungen auf in-

vitro-Zytotoxizität 

(Modifizierung: keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 

  

OECD 431 

2019-06 

Untersuchung der in-vitro-Korrosion an rekonstituierter, humaner Haut 

(Modifizierung: keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 

  
DIN EN ISO 10993-23 

2021-10 

Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 23: Prüfungen auf 

Irritation 

(Modifizierung: keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 

  

OECD 439 

2019-06 

Untersuchung der in-vitro-Irritation an rekonstituierter, humaner Haut 

(Modifizierung: keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 

  

OECD 442D 

2022-06 

in-vitro-Hautsensibilisierung: ARE-Nrf2 Luciferase Testmethode 

(KeratinoSens TM) 

(Modifizierung: keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 
  

 

3.3 Biokompatibilitätsprüfungen von Kunststoffen, Werkstoffen und textilen Produkten mittels 

in chemico-Testverfahren [Flex B] 

 

OECD 442C 
2023-07 

In chemico- Hautsensibilisierung: Direkt-Peptid-Reaktivitätstest (DPRA) 
(Modifizierung: keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten) 
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Verwendete Abkürzungen: 

 

AfPS GS Ausschuss für Produktsicherheit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin 

BfR  Bundesinstitut für Risikobewertung 

BMW AA BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) Arbeitsanweisung 

BMW GS BMW (Bayerische Motoren Werke) Group Standard 

BVL   Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
CPSC United States Consumer Product Safety Commission 

DBL  Mercedes-Benz Werknorm 

DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 

EN  Europäische Norm 

FLTM   Ford Laboratory Test Method 

FMVSS  Federal Motor Vehicle Safety Standard 

GB  Guobiao (Nationaler Standard in China) 

GM / Opel GMW General Motors / Opel General Motors Worldwide 

HV  Hausverfahren der Ostthüringischen Materialprüfgesellschaft für Textil und 
Kunststoffe mbH 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische 

Kommission 

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für 

Normung 

PTL Porsche Technische Lieferbedingungen 

SAA Standardarbeitsanweisung der Ostthüringischen Materialprüfgesellschaft für Textil 

und Kunststoffe mbH 

SAE  Society of Automotive Engineers 

STD  Standard Volvo Group 
UN / ECE United Nations / Economic Commission for Europe (Wirtschaftskommission der 

Vereinten Nationen für Europa) 

VCS  Volvo Prüfnorm 

VDA  Verband Deutscher Automobilhersteller 

VOLVO STD Volvo Group Standard  

VW PV  Volkswagen Prüfvorschrift 

VW TL  Volkswagen Konzernnorm 
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